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產品測試規範

試驗項目 方法 試驗結果

薄材料防焰性
試驗

參考
CNS 
7614

正面

樣品
編號

碳化長度
(cm)

餘焰
(sec)

餘燼
(sec)

厚度
(mm)

#1
#2
#3

4.6
4.1
4.5

0
0
0

0
0
0

6.08
6.11
6.09

★符合防焰二級

註:以上實驗數據，僅供參考。

翔亞建材股份有限公司






